Очистка лактида методом перекристаллизации
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Лактид применяется в качестве сырья для получения полактида, используемого для изготовления медицинских биорезорбируемых изделий (имплантатов, хирургических нитей, матриксов, искусственных тканей  и т.д.) [1].
Для получения высокомолекулярного полилактида необходим лактид с минимальным количеством примесей, в качестве которых наиболее не желательны вода, молочная кислота (МК) и олигомер молочной кислоты [2]. Для очистки сырья часто используют метод перекристаллизации лактида [3]. 
В данной работе лактид получали каталитической деполимеризацией олигомера МК. Очистка лактида-сырца от примесей осуществлялась перекристаллизацией лактида из этилацетата. Этилацетат подвергался разным методам очистки (дистилляции, Фогеля) [4], а также использовался исходный этилацетат марки чистый [5]. Промежуточный контроль процесса очистки лактида-сырца с Тпл, равной – 93 0С и содержанием основного вещества – 60,3 %**, осуществляли по температуре плавления с использованием прибора MeltingPointM-560.

Этилацетат марки чистый содержит уксусную кислоту менее 0,003%., а также перегнанный и очищенный этилацет. 
	Метод очистки
	Концентрация этилацетата, %*
	Концентрация лактида после 1-ой перекристаллизации, %**
	Тпл лактида после 1-ой перекристаллизации,0С

	Реактивный
	99,0
	78,2
	107,7

	Простая перегонка
	99,9
	89,2
	108,3

	Метод Фогеля
	99,6
	84,4
	105,6


* метод ГХ/МС

** метод ВЭЖХ
Полученные данные свидетельствуют, что этилацетат прошедший простую перегонку позволяет существенно  повысить чистоту лактида. Поэтому, вероятно, на первой перекристаллизации лактида можно использовать этилацетат, очищенный  методом простой перегонки.  
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