Получение жирных спиртов методом каталитического гидрирования группы карбоновых кислот
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Жирные спирты являются поверхностно активными веществами, которые широко используются в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности как смягчающие эмульгаторы, загустители [1]. Особое применение находят жирные спирты с длиной цепи С18 и выше. Они используются в форме эмульсий или производных [2]. 

Общая структура жирных спиртов или н–алканолов представлена на рис. 1. 
[image: image1.png]


 

Рис. 1. Общая структура жирных спиртов.

 Общее число углеродных атомов должно быть выше 8. Более короткая цепь способствует высокой растворимости в воде [3].
Изучен процесс жидкофазного гидрирования стеариновой кислоты в неполярном растворителе – додекане. Реакция проводилась при температуре 200 °C, давлении водорода 20 атм., в присутствии ряда катализаторов на основе металлов восьмой группы, нанесенных на различные подложки. Процесс осуществлялся при постоянном перемешивании. В ходе реакции проводился отбор проб жидкой фазы для анализа. 
Анализ жидкой фазы осуществлялся с помощью газового хроматографа масс-спектрометра. Сбор и обработка информации проводилась с помощью программы GCMS Postrun Analysis.

Эффективность процесса оценивалась по значениям конверсии стеариновой кислоты, а также селективности по стеариловому спирту (Рис. 2).
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Рис. 2. Селективность по стеариловому спирту, рассчитанная при 70% конверсии субстрата.
Исходя из расчета селективности катализаторов по стеариловому спирту, можно заметить, что наиболее эффективным катализатором для данного процесса является 1% Pd/C. 
Проблемы селективного гидрирования в последние два десятилетия стали причиной поиска каталитических систем, которые позволяют снизить энергетические затраты, сохраняя при этом высокую каталитическую активность. 
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