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Известно, что склонность к агрегации фталоцианинов (Рс) часто зависит от концентрации комплекса, природы растворителя и периферических заместителей, иона металла [1, 2]. Процессы ассоциации могут оказывать негативное влияние на прикладные свойства фталоцианинов - каталитические и люминесцентные. Из литературы [3] известно, что добавление в раствор фталоцианина растворителей способных к координации, таких как метанол или этанол, способствует диссоциации димеров.
Целью данной работы является исследование свойств тетразамещенных фталоцианинов кобальта (1, 2) в водных растворах. 
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Для исследования свойств были приготовлены растворы фталоцианинов (1, 2) с концентрацией 10-5моль/л. При этой концентрации соединения находятся в состоянии димеров. С целью определения зависимости агрегации Рс от концентрации, было проведено разбавление растворов (рис.1) и (рис.2). Отсутствие изменений показало, что разбавление не влияет на поведение данных соединений.                   [image: image3.jpg]800
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                    Рис. 1                                                                               Рис. 2
Далее было проведено титрование растворителем, способным к координации - пиридином. По ходу титрования наблюдалась мономеризация данных соединений.                                      
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